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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh perendaman jamu kunyit asam (Curcuma domestica 

Val – Tamarindus indica) terhadap perubahan warna resin komposit nanohybrid. 

B. Saran 

       Penelitian lanjutan perlu dilakukan pengukuran kekasaran permukaan, 

mengganti sampel dengan jenis resin komposit yang berbeda dan waktu 

perendaman yang beragam, dan dilakukan pembersihan dengan sikat gigi dan 

pasta gigi untuk mendapatkan kondisi yang sesuai dengan rongga mulut. 
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