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AND BRASS MATERIAL ON FISHING VESSEL PROPELLER 

 

(Analisis Kekuatan Mekanik pada Material Propeller Kapal Berbahan Tembaga dan Kuningan) 

 

Hanityo A.N1*, Samsudi S.R2., Rubijanto J.P3 

 

ABSTRACT 
 

Starting from events that often have an impact on reducing the age of ships as well 
as cases of fishermen who often replace damaged ship propellers caused by 
corrosion. Corrosion that occurs in the propeller shaft of the ship results in 
material damage. Therefore, the author wants to update the ship's propeller by 
using copper material compared to brass so that a stronger material is used as a 
propeller. The results of the research on testing copper and brass show a test 
analysis. The results of the stress and strain tests on brass and copper materials 
yield almost the same results. With the same material quality, brass material is 
recommended to be used as a propeller because the price is cheaper compared to 
copper material. 
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PENDAHULUAN  

Propeller merupakan bagian dari komponen kunci pada propulsi kapal penangkap 

ikan. Hal tersebut dikarenakan propeller dapat memberikan momentum pada fluida yang 

dapat menjadi gaya dorong pada kapal. Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak 

kepulauan dimana untuk menghubungkan antar pulau dan masing-masing daerah 

membutuhkan sarana  transportasi (Andini, 2017).  

Kebutuhan akan adanya transportasi ini membantu masyarakat dalam beraktivitas. 

Transportasi ada juga beragam yakni transportasi darat dimana masyarakat lebih dominan 

menggunakan transportasi ini untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian transportasi udara 

seperti pesawat yang membantu masyarakat dalam berpergian jauh akan tetapi membutuhkan 
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waktu cepat. Tetapi tidak sedikit pula yang menggunakan transportasi laut, yang digunakan 

untuk menjangkau daerah terpencil dan susah jika menggunakan transportasi lain. Bisa juga 

dikatakan bahwa transportasi laut juga penting.  

Kapal merupakan kendaraan yang menggunakan laut sebagai media jalan. Kapal 

sendiri yakni kendaraan besar dibandingkan dengan perahu (Eadiji et al., 2018). Untuk dapat 

berjalan kapal dibutuhkan sistem penggerak dimana alat penggerak kapal adalah propeller. 

Propeller  sendiri termasuk komponen yang penting dalam konstruksi kapal. Dengan gaya 

dorong yang dihasilkan, maka kapal akan bergerak maju atau mundur (Febriyanti et al., 

2017). Umumnya  propeller terbuat dari kuningan atau perunggu, tetapi juga ada yang terbuat 

dari aluminium, sebab memiliki sifat yang tahan akan korosi. Sesuai fungsi dan letaknya,  

propeller rentan terhadap korosi. Baling-baling yang berputar di air laut akan mengalami 

korosi erosi yaitu kondisi dimana logam terserang akibat gerak relatif antara elektrolit dan 

permukaan logam secara cepat. Selain itu material kecil yang bergerak bersama air juga bisa 

mengikis permukaan logam (Hendrawan, 2019).  

Disini  kecepatan dari gerakan air sangat berpengaruh terhadap laju korosi, semakin 

cepat kecepatan semakin cepat laju korosi pada logam. Pada baling-baling kapal, kerugian 

teknis yang akan dialami akibat terjadinya korosi adalah berkurangnya kecepatan kapal, 

menurunnya fatique life, tensile strength dan berkurangnya sifat mekanis material  lainnya 

(Nova dan Nurul, 2012). 

Korosi adalah perusakan atau penurunan mutu dari material akibat bereaksi dengan 

lingkungan (Rahmi et al., 2018). Penurunan mutu yang diakibatkan interaksi secara fisik 

bukan disebut korosi, namun biasa dikenal sebagai erosi dan keausan. Korosi erosi adalah 

jenis korosi yang menggunakan proses mekanik melalui pergerakkan relative antara aliran 

gas atau cairan korosif dengan logam (Noviadam, R., 2017). Korosi erosi juga dapat 

disebabkan karena impingment corrosion, yaitu akibat fluida sangat deras dan dapat mengikis 

film pelindung pada logam yang mengakibatkan korosi pada logam (Rizqi, 2022). Penelitian 

terdahulu yang digunakan Suryani M. (2022), tentang analisis korosi erosi pada material 

propeller kapal kapal berbahan dasar paduan alumunium. Dari latar belakang dan hasil 

penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian membandingkan uji mekanik bahan 

tembaga dibandingkan dengan bahan kuningan pada aplikasi bahan propeller kapal. 
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METODE  

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan eksperimen yang berguna untuk mengetahui nilai 

uji mekanik (stress dan strain) pada hasil bahan tembaga dan kuningan.  

 

Tempat Penelitian 

Pembuatan material dilakukan pengecoran propeller di Pabrik Cor Prima Logam Jl. 

Perintis Kemerdekaan, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Penimbangan berat material 

dilakukan Laboratorium Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah semarang.  

 

Variabel Penelitian 

 Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan variasi bahan material 

propeller yaitu tembaga dan kuningan 

Variabel Terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah uji mekanik material dari hasil spesimen yang 

telah dibuat dengan ukuran yang sudah ditentukan. 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang ditetapkan adalah menggunakan massa spesimen bahan sama. 

 

Bahan, Peralatan dan Instrumen Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Tembaga  

2. Kuningan 

3. Alat yang digunakan adalah : 

4. Ragum 

5. Gerinda tangan 

6. Kertas Abrasif 

7. Kikir 

8. Jerrycan 
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9. Motor 

10. Dimmer Switch 

11. Bejana Uji 

12. Wadah Plastik 

13. Stopwatch 

 

Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Timbangan Analitik 

2. Jangka Sorong 

3. Micrometer Sekrup 

4. Alat pengukur strain test 

5. Alat pengukur stress test 

 

Gambar 1. Propeller 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data dilakukan 

dengan menguji atau mengukur spesimen yang diujikan kemudian data hasil pengujian 

diolah dan disajikan dalam bentuk tabel.  

 

Uji Tarik (Stress Analysis) 

Uji tarik adalah ukuran kuat beton yang diakibatkan oleh suatu gaya yang cenderung 

untuk memisahkan sebagian beton akibat tarikan. Uji kuat tarik langsung dilakukan dengan 

membuat benda uji dalam bentuk seperti tulang anjing (Dog Bone Specimen), nilai kuat 

tarik yang diperoleh dihitung dari besar beban tarik maksimum (N) dibagi dengan luas 
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penampang yang terkecil (mm²). Pengujian kuat tarik langsung, bertujuan untuk 

mengetahui kekuatan tarik suatu benda uji pada perbandingan sesuai rencana, pengujian 

dilakukan menurut ASTM. Nilai kuat tarik langsung beton dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

F =  (1) 

Keterangan: 

F : Kuat Tarik (MPa)  

P : beban tekan (N)  

A : luas bidang tekan (mm2) 

 

Gambar 2. Benda uji Tarik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Stress Analysis 

Sifat fisik material kuningan 

 



  
 
TRAKSI: Majalah Ilmiah Teknik Mesin   Vol. 23 No. 2, Tahun 2023 
 
 
 

177 
 

 

 



  
 
TRAKSI: Majalah Ilmiah Teknik Mesin   Vol. 23 No. 2, Tahun 2023 
 
 
 

178 
 

Sifat fisik tembaga 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil stress analisis propeller kuningan 
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3.2 Hasil stress analysis propeller tembaga  
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Hasil pengujian stres dan strain test pada tembaga dan kuningan menunjukkan hasil 

yang sama. Secara harga tembaga lebih mahal dibandingkan dengan kuningan. Secara 

kimiawi kuningan lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan tembaga, karena 

kuningan merupakan paduan logam antara tembaga dan senk. Sehingga material yang 

digunakan sebagai propeller kapal di rekomendasikan yang terbuat dari kuningan. 

 

 

Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini adalah.... 

1. Hasil pengujian stres dan strain pada material kuningan dan tembaga menghasilkan hasil 

yang hampir sama. 

2. Dengan kualitas material yang sama, bahan kuningan lebih di rekomendasi digunakan 

sebagai propeller karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan bahan 

tembaga. 
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