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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Terdapat pengaruh lama waktu perendaman air perasan jeruk nipis 

konsentrasi 2,5% terhadap kebocoran tepi komposit nanohybrid. 

2. Terdapat perbedaan yang bermakna antara perendaman dengan air perasan 

jeruk nipis dengan perendaman akuades. 

B. Saran  

             Di harapkan kedepanya peneliti akan lebih teliti dalam mengendalikan 

detail kecil dalam setiap langkah, karena detail kecil yang tidak terkendali akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Seperti yang dilakukan oleh peneliti yang tidak 

mengendalikan polishing dari setiap sampel, sehingga menghasilkan perbedaan 

skor penetrasi methylene blue dalam kelompok perlakuan yang sama. 

 

 

 


