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ABSTRAK

Keausan pada piston dikarenakan kondisi kerja piston yang bekerja menahan temperatur. Salah
satu cara untuk memperkuat piston adalah dengan cara pelapisan. Teknik pelapisan dengan
metode 7hermal Barrier Coating banyak digunakan didunia penerbangan khususnya untuk
pembuatan  turbin. Pada penelitian ini, Hydroxyapatite telah berhasil dilapiskan pada
permukaan substrat piston menggunakan metode Thermal Barrier Coating dengan alat flame
spray. Untuk melihat karakteristik dan sifat mekanik dilakukan pengujian Scanning Electron
Microscope (SEM) untuk melihat struktur permukaan lapisan, mikroskop makro untuk melihat
penampang samping, uji kerekatan untuk mengetahui tingkat kerekatan lapisan dan uji
konduktifitas thermal untuk mengetahui sejauh mana lapisan mampu menahan suhu. Hasil
pengujian menunjukkan pelapisan dengan jarak 10 em dengan ketebalan pelapis 290 pm
mempunyai struktur mikro yang bagus, diffusi secara merata, tingkat kerekatan yang bagus
( kategori 4B ) dan konduktifitas thermal rendah serta mampu menahan panas cukup baik. Nilai
resistant thermal yang dihasilkan sebesar 8,10795 K/w dan paling signifikan dan resistant untuk
menghalangi panas yang masuk ke substrat yang paling besar.

Kata kunci : Piston, Aydroxyapatite, Flame Spray, Coating.

kekerasan naik 20%, interface sempurna,
dan keausan rendah, tetapi memiliki

1. PENDAHULUAN
Piston atau torak merupakan salah

satu komponen vital dalam kendaraan
bermotor dan bekerja setelah terjadi ledakan
pada ruang bakar ( Abdillah f, Achmad N,
2010 ). Piston terbuat dari paduan
aluminium dengan komposisi yang dominan
alumunium dan silicon ( Solechan, 2010 ).
Piston bekerja dengan setang piston (
connectingrod ) dalam gerakan turun naik
dari crankshaft ( Nurhadi, 2010 ) Piston
bekerja tanpa henti selama mesin hidup dan
menerima temperature pada tekanan tinggi
sehingga mutlak memiliki daya tahan tinggi
( Delo, 2012).

kelemahan pada ketangguhan, ketahanan
panas, korosi dan pemuaian yang besar.
Untuk meningkatkan ketangguhan,
ketahanan panas, dan menurunkan muai
piston komposit melakukan proses
perlakuan panas pada temperatur 505°C,
holding time 2 jam di quenching oli SAE
40. Proses aging temperatur 400°C dan
waktu 5 jam. Hasilnya terjadi peningkatan
ketangguhan, ketahanan panas dan
menurun, tetapi sifat mekanik ini masih
dibawah standar piston original. Maka
pada riset ini, ingin melanjutkan riset

Radimin, Abdillah F, dan Achmad N ( sebelumnya  yang masih  banyak
2014 ) membuat piston komposit mobil kekurangan. Untuk meningkatkan sifat
Daihatsu Hi Jet 1000 dengan metode mekanik dan performa piston komposit.
squeeze casting sebelum dilapisi dengan Riset ini ingin meningkatkan kualitas

Thermal  Barrier  Coating.  Hasilnya prototipe piston komposit dari limbah
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piston berpenguat silikon  karbida
menggunakan Thermal Barrier Coating.

A.J Helmisyahet. Al ( 2011 ),
melakukan Thermal Barrier Ceramic
Coating pada kepala piston menggunakan
spray thermal coating dengan partikel
zirconia ( YPSZ ) dan timah. Hasilnya
nilai heatflux dan kondukvitas thermal
menurun, ketangguhan, dan muai piston
menjadi lebih baik.Selain itu, pembakaran
semakin sempurna dan konsumsi bahan
bakar menjadi  rendah. Melakukan
pelapisan kepala piston metode. Thermal
Barrier Coating menggunakan thermal
spraying techniques _dengan Yttria —
Stabilized Zirconia ( ¥SZ ) dan Silicon
Nitride ( SN ). Thermal conductivities 10
W/mK, dan ketebalan dari 0.1 mm sampai
4.5 mm. Hasilnya tenaga mesin meningkat,
emisi berkurang, intrafece kuat, transfer
panas menurun, dan muai kecil.

2. METODE PENELITIAN

Hydroxyapatite (Caio(POs)s(OH)2,HA)
merupakan biomaterial anorganik penting yang
menarik perhatian peneliti ~ terkait  bidang
biomaterial dalam beberapa tahun terakhir,
karena kesamaan  kimia dan
struktural dengan fase mineral tulang dan gigi,
hydroxyapatite secara luas digunakan untuk
memperbaiki jaringan keras, akibatnya fosfat
anorganik ini telah dipelajari secara ekstensif
untuk aplikasi berupa serbuk, komposit atau
bahan pelapis ( Weng, 2000 ). Penelitian ini
menggunakan Metode Thermal Barier Coating
dengan alat flame spray.
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Gambar 1. Alur Penelitian
Tahap awal pelapisan

Setelah benda kerja mencapai suhu
tersebut  dilakukan penyemprotan serbuk
hydroxyapatite  untuk  melapisi  piston.
Pelapisan  dilakukan  seperti  melakukan
penyemprotan cat dari atas kebawah secara
merata dihitung sekali lapisan, jarak melakukan
penyemprotan dilakukan dengan jarak 10 cm,
15 cm dan 18 cm dan hal ini dilakukan
pelapisansesuai  dengan kebutuhan. Setelah
pelapisan  selesai, untuk menganalisa data
dilakukan uji SEM, struktur makro, uji
kerekatan dan uji konduktifitas thermal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HA yang di coating pada piston Hi
Jet 1000, setelah proses pelapisan dilakukan
uji SEM untuk melihat struktur mikro dari
hydroxyapatite. Hasil pengujian dari ketiga
spesimen terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Hasil uji SEM 3000x spesimen
pertama, kedua dan ketiga

Selama proses penyemprotan serbuk
yang berukuran kecil benar — benar meleleh dan
sedangkan yang berukuran besar tidak meleleh
secara merata schingga bentuknya tidak
beraturan ( Tong, 1996 ). Pada hasil wji
Scanning Electron Microscope seperti yang
ditunjukkan pada pelapisan pada jarak tembak
18 cm tampak struktuk masih banyak yang
berongga, hal ini disebabkan kurang terbukanya
pori pori dari subtract. Pada hasil uji SEM pada
jarak tembak 15 em tampak struktur masih
berongga tetapi lebih sedikit dibandingkan pada
pengujian jarak tembak 18 cm. Sementara pada
pengujian pada jarak tembak 10 cmstruktur
menjadi padat, hal ini menunjukkan bahwa
pelapisan pada jarak tembak 10 cm yang
terbaik dibanding dengan parameter jarak
tembak 15 cm dan 18 cm.

Persyaratan lapisan yang berfungsi
sebagai lapisan proteksi adalah homogen, daya
lekat tinggi, tidak ada kerusakan mikro maupun
makro baik yang berupa retak atau terkelupas,
akibat retak mikro maupun makro oksigen akan
masuk kedalam lapisan (Jones, 1992). Selain
dari ukuran serbuk yang tidak sama yang
mengakibatkan hasil lapisan yang berongga,
kerusakan secara mikro yang tidak dapat dilihat
dengan mata juga berakibat oksigen dapat
masuk kedalam lapisan sehingga lapisan yang
dihasilkan berongga.

Hasil uji struktur makro dari ketiga
spesimen terlihat pada Gambar 3. Dengan
ketebalan lapisan pada spesimen pertama
0,17 mm, spesimen kedua 0,27 mm dan
spesimen ketiga 0,47 mm.
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Gambar 3. Hasil Uji Ketiga Spesimen
Pembesaran 50x

Pelapisan = menghasilkan  pencapaian
adhesiyang baik apabila pelapis masuk ke
substrat ( Chen et al, 2005 ). Dari hasil
pelapisan pada lapisan pada jarak tembak 18
cm, titik — titik yang terjadi diffusi atau pelapis
hydroxyapatite yang masuk ke substrat tidak
merata hal ini disebabkan pada jarak tembak 18
cm pori-pori permukaan piston belum
sepenuhnya  terbuka. Selama  proses
penyemprotan serbuk yang berukuran kecil
benar — benar meleleh dan sedangkan yang
berukuran besar tidak meleleh secara merata
sehingga bentuknya tidak beraturan ( Tong,
1996 ). Pada jarak 15 em pori-pori permukaan
piston mulai terbuka dengan baik sehingga
terjadi difusi, hal ini disebabkan ketika ukuran
butir yang keluar dari flame spray tanpa ada
gumpalan dan meleleh dengan baik secara
merata hasilnya lapisan yang meleleh dapat
masuk ke substrat yang lebih dulu dipanasi
untuk membuka pori — pori. Serbuk yang
meleleh dan masuk ke dalam substrat
membentuk difusi lapisan untuk mengikat
pelapis dengan substrat. Pada spesimen kedua
dan ketiga difusi cukup merata namun pada
spesimen ketiga struktur atas terbentuk lebih
baik.
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Penyebabnya pada saat proses
penyemprotan dengan jarak 10 cm pori-pori
permukaan piston terbuka lebih besar sehingga
difusi terjadi lebih baik. Pada ketiga spesimen
tidak terjadi void — void dalam substrat hal ini
ditunjukkan pada gambar ketiga spesimen diatas
hanya terjadi diffusi lapisan dengan kedalaman
yang tidak terlalu besar.

Terjadi void apabila serbuk hydroxyapatite

masuk kedalam piston dengan bentuk bintik —
bintik.

Hasil Uji kerekatan dari ketiga spesimen
ditunjukkan pada Gambar 4, Tabel 1, Tabel
2 dan Tabel 3

Gambar 4. Hasil uji kerekatan spesimen
pertama, kedua dan ketiga

Tabel 1. Hasil Uji Adhesive Spesimen
Pertama

Pelapisan 4B 4B 4B

Jarak 10 cm

Prosentase 3% 3% 3%

Tabel 2. Hasil Uji Adhesive Spesimen
Kedua

Pelapisan 3B 3B 3B

Jarak 15 cm

Prosentase 5% 5% 7%

Tabel 3. Hasil Uji Adhesive Spesimen
Ketiga

Pelapisan 3B 3B 3B

Jarak 18 cm

Prosentase 5% 7% 5%

Dari hasil uji ketiga spesimen dapat
dianalisa, pelapisan pada mempunyai adhesive
yang paling bagus adalah pada jarak tembak 10
cm dibandingkan dengan spesimen pada jarak
tembak 15 cm dan 18 cm. Penyebabnya adalah
pada jarak tembak 10 cm pori-pori permukaan
lebih terbuka dibandingkan dengan jarak 15 cm
dan 18 cm.

Hasil uji konduktifitas thermal dari

ketiga spesimen hasil coating ditunjukkan
pada Gambar 5 dan Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji konduktifitas thermal

Tanpa lapisan B D020

Piston Jarak Tembak 10em | 78 | 72 | 67 | 20
Piston Jarak Tembak 13em | 78 | 70 | 64 | 20
Piston Jarak Tembak 18em | 78 | 68 | 62 | 20

Berdasarkan data ketebalan lapisan dari
pengujian mikroskop makro diperoleh data
sebagai berikut, tebal piston = 13,5 mm, tebal
HA jarak tembak 10 cm = 0,29 mm = 0,00029
m, jarak tembak 15 cm = 0,2mm = 0,0002 m,
jarak tembak 18 cm = 0,1 mm = 0,0001 m.
Dengan ketebalan yang berbeda suhu yang
dihasilkan dari proses pengujian panas juga
memiliki perbedaan. Berdasarkan perhitungan
untuk mencari konduktifitas thermal dari
berbagai ketebalan lapisan diperoleh nilai kbl
= 2,1226 w/m.K, kb2= 2,5943 w/m.K dan
Kb3= 2,2530 w/m.K. Sehingga dapat dirata —
rata nilai kb hydroxyapatite adalah 2,1428
w/m.K.
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Menurut Charles (1980), pada bahan
konduktor, suhu akan terdistribusi sepanjang
permukaan  konduktor
lintasan untuk mengalirkan panas dari tempat
dengan jumlah panas lebih banyak (suhu tinggi)
ke tempat dengan jumlah panas lebih sedikit
(suhu rendah). Hasil uji konduktifitas thermal
pada spesimen pertama dengan ketebalan 290um,
terjadi penurunan suhu namun tidak signfikan.
Hasil uji konduktifitas thermal pada spesimen
kedua dengan ketebalan 200um, terjadi
penurunan suhu lebih besar dibanding dengan

sehingga  membuat

spesimen yang pertama. Hasil uji konduktifitas
thermal pada spesimen ketiga dengan ketebalan
100um, terjadi penurunan suhu lebih besar
dibanding dengan = spesimen yang kedua.
Semakin pendek sampel uji semakin besar
konduktifitas panasnya, perbedaan suhu terlihat
dimana bagian atas sample suhunya lebih rendah
dibanding bagian bawah karena bagian bawah
langsung = menerima kompor

(Mirdyanto et al, 2000).

panas  dari

T ——

T2 L]

Sm — =15m ——13an
Gambar 5. Grafik penurunan suhu

Semakin pendek sampel uji semakin besar
konduktifitas panasnya, perbedaan suhu terlihat
dimana bagian atas sample suhunya lebih rendah
dibanding bagian bawah karena bagian bawah
langsung menerima panas dari  kompor
(Mirdyanto et al, 2000). Analisa dari hasil uji
konduktifitas panas adalah semakin tebal lapisan
yang menempel pada permukaan
spesimen maka penurunan suhunya juga semakin
besar. Gambar 6 adalah grafik resistant thermal.
Untuk menghitung
menggunakan rumus laju perpindahan panas.

resistant thermal
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Gambar 6. Grafik resistant thermal

Semakin besar volume partikel semakin
besar resistant yang ditimbulkan karena
volume ini menghalangi panas yang masuk ke
material (Pringgo, 2014). Berdasarkan data
tabel dan hitungan resistant dapat dianalisa
bahwa semakin tebal lapisan yang terbentuk
semakin besar juga resistant yang ditimbulkan
untuk menghalangi panas yang masuk ke
substrat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

I Dari ketiga spesimen yang telah diteliti,
pelapisan menggunakan hydroxyapatite
pada jarak penyemprotan 10 cm dengan
ketebalan pelapis 290 pm mempunyai
struktur mikro yang paling bagus,
tingkat kerekatan yang paling bagus
(kategori 4B), dan terjadi difusi
permukaan secara merata.

2. Dari ketiga spesimen yang telah diteliti,
pelapis menggunakan hydroxyapatite
dengan jarak tembak 10 cm dengan
ketebalan pelapis 290 pum mampu
menurunkan panas yang diterima oleh
substrat8,10795 K/w  dan  paling
signifikan dan  resistant  untuk
menghalangi panas yang masuk ke
substrat yang paling besar.
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Berdasarkan penelitian pelapisan

hydroxyapatite pada permukaan piston yang telah
dilakukan, saran untuk penelitian berikutnya
adalah sebagai berikut :

L.

Perhatikan ukuran butir serbuk untuk alat
flame spray hanya compatible dengan
serbuk ukuran micron, usahakan serbuk
hydroxyapatite tidak ada yang
menggumpal atau lakukan penyaringan
dengan penyaring yang bagus schingga
ketika serbuk disemprotkan dengan flame
spray dapat meleleh dengan sempurna.
Sebaiknya untuk melakukan pelapisan
permukaan mahkota piston dilakukan
dengan jarak tembak minimal 10 cm atau
semakin pendek jarak tembak
penyemprotan terhadap permukaan piston
lebih bagus seperti pada spesimen pertama
dengan jarak tembak 10 cm karena
semakin dekat jarak tembak semakin
bagus untuk menahan suhu yang akan
diterima oleh substrat.
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